Arbeitsanweisung:

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund bzw. Altbelag muss fest, tragfdhig und trocken sein.
FUr eine Verbundkonstruktion muss sichergestellt sein, dass der alte
Holzboden eine gute Verbindung zum Untergrund aufweist.

Lose Dielen und Holzplatten missen entweder fest mit dem Unter-
grund verschraubt oder ersetzt werden. Verunreinigungen, wie
Kleberreste, alte Lacke/Farben, alte dinne Spachtelschichten u.a.
sind z.B. durch Schleifen vom Untergrund zu entfernen.

Staub und sonstige RUckstdnde muissen anschlieRend entfernt wer-
den. Alle Lécher, Randspalten und Fugen (> 2 mm) sind z.B. mit Mon-
tageschaum oder Silikon zu verschlieRen. Es sind an allen aufge-
henden Bauteilen Randddmmstreifen (= 10 mm) erforderlich.
RohrdurchfUhrungen, LUftungskandle und Ghnliches mUssen mit
Randddmmstreifen versehen werden. Bauteile aus Gipskartonplat-
ten sind vor Durchfeuchtung zu schitzen und evtl. Randdéamm-
streifen zu stellen. Kann eine ausreichende Haftung zum Untergrund
nicht gewdhrleistet werden, muss der weber.floor DUnnestrich als
Konstruktion auf Trennlage ausgefuhrt werden. Siehe die Konstruk-
tionslésung ,Renovierung auf Trennlage”.

Grundierung

Alternative 1: Der Untergrund ist mit weber.floor 4705 + weber.floor 4045
(Mischungsverhaltnis 1:2,5 Teile) Spachtelgrundierung mittels Kratz-
spachtelung zu grundieren. Die Trocknungszeit betrdgt je nach
Schichtdicke 1 - 2 Stunden.

Alternative 2: Der Untergrund ist mit weber.floor 4716 Haftgrundie-
rung im Mischungsverhadltnis 1.1 zu grundieren. Die Grundierung ist
hierbei gleichmdRig mit einem weichen Besen auf den Boden aufzu-
tragen. Dabei ist PfUtzenbildung zu vermeiden. Die Grundierung muss
mind. 12 Stunden trocknen, bis sich eine klebrige, durchsichtige Ober-
flache gebildet hat. Die maximale Wartezeit ist 48 Stunden.

Auftrag des weber.floor-Renovationsestrich/FlieRspachtel geringer
Ausgleichsbedarf:

Bei geringem Ausgleichsbedarf kann der Untergrund mit weber.floor
4033 Faser-Feinspachtel (1-10 mm) gespachtelt werden. Das Produkt
kann von Hand oder maschinell verarbeitet werden. weber.floor 4033
Faser-Feinspachtel ist nach einem Tag belegbar und bei Spachtel-
schichtdicken Uber 5 mm nach 3 Tagen mit Parkett und Laminat
belegbar. Weil die Einbaudicke hierbei sehr gering ist, sind kleine
Haarrisse oberhalb jeder Dielen- oder Plattenfuge zu erwarten.

Hoher Ausgleichsbedarf, normal trocknend:

Bei einem Ausgleichsbedarf von 10 bis 50 mm kann weber.floor 4310
Renovations- und Holzbodenausgleich von Hand oder maschinell
eingebaut werden. Nach Untergrundvorbereitung und Grundierung
ist das weber.floor 4945 Systemgewebe mit einer Uberlappung von
50 mm zu verlegen. weber.floor 4310 Renovations- und Holzboden-
ausgleich ist nach einer Woche je 10 mm Schichtdicke belegbar
(Messung nach CM-Methode: Parkett, Laminat, PVC < 3,0% alle ande-
ren Beldge < 3,5%).
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Hoher Ausgleichsbedarf, schnell trocknend:

Wenn der Oberbelag maglichst schnell verlegt werden soll, kann

bei einem Ausgleichbedarf von 10 bis 50 mm weber.floor 4320
Renovations- und Holzbodenausgleich schnell von Hand oder
maschinell eingebaut werden. Nach Untergrundvorbereitung und
Grundierung ist das weber.floor 4945 Systemgewebe mit einer
Uberlappung von 50 mm zu verlegen.

weber.floor 4320 Renovations- und Holzbodenausgleich schnell ist
nach 1 Tag mit Fliesen, nach 7 Tagen mit Parkett und Laminat und mit
allen anderen Belégen nach 3 Tagen belegbar. Soll groRformatiges
Stabparkett (> 30 cm) oder Massivparkett mit erheblichem MaRénde-
rungsrisiko verlegt werden, ist mit weber.floor 4712 Grundierung EC 1
bzw. 4718 R eine Zwischengrundierung vorzunehmen.

Es wird empfohlen, dass der vorgesehene Oberbelag sofort nach
Erreichen der Belegreife aufgebracht wird. FUr den Fall, dass ein
sofortiges Belegen nicht madglich ist, ist weber.floor 4320 mit geeig-
neten MaRnahmen vor Ubertrocknung zu schitzen.

Weitere Hinweise:

Die Belegreife ist abhdngig von den Austrocknungsbedingungen.

Die Angaben zur Belegreife beziehen sich bei trockenem Untergrund
auf eine Raumlufttemperatur von 20°C und eine relative Luftfeuch-
tigkeit von 65 %. Luftentfeuchter, Zugluft sowie zu hohe Tempera-
turen sind in den ersten Tagen nach Einbau zu vermeiden. Bewe-
gungsfugen aus dem Untergrund sind in die Ausgleichsschicht zu
Ubernehmen. Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Gebdudegeo-
metrie bzw. des Untergrundes zu kleineren Haarrissen kommen
kann. Diese stellen jedoch lediglich einen optischen Mangel dar und
haben keinerlei Einfluss auf die Haftung bzw. Tragfdhigkeit des
Bodens.
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